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1 Vyroba polykarbonatu

Polykarbonatové desky DEKTRADE jsou vyrabény spole¢nostmi ARLA Plast
s.r.o. a ARLA Plast AB.

Sirokd nabidka sortimentu zahrnuje jak klasické dutinkové desky, tak i
kompaktni (plné) desky v ruznych tloustkach, barevnych variantach a
povrchovych upravach.

2 Pouziti polykarbonatu ve stavebnictvi

Polykarbonat je termoplasticky plast s velmi dobrymi mechanickymi, tepelné
izolaCnimi a optickymi vlastnostmi. Vlastnosti polykarbonatovych desek
DEKTRADE tvofi z tohoto produktu idealni material pro vSestranné pouziti
v stavebnich aplikacich. Kombinace mechanickych vlastnosti s vynikajicimi
optickymi a tepelné-izolaCnimi vlastnostmi umoznuji aplikaci na rtznych
typech konstrukci ve styku s exteriérem. JedineCné vlastnosti umoznuji
pouziti desek i v mistech s vySSimi pozadavky z hlediska pozarni ochrany.

Pouziti v exteriéru:
- zaskleni sedlovych i obloukovych svétlik(
- prosvétleni stén pramyslovych a sportovnich staveb
- markyzy
- vyplné dvernich kfidel
- proskleni zimnich zahrad a verand
- oplasténi sklenik
- zastavky hromadné dopravy
- ajiné aplikace v exteriéru

Pouziti v interiéru
- prusvitné délici pFicky
- vyplné dvefnich kfidel
- podhledy
- ajiné prahledné ¢i prusvitné konstrukce v interiéru

Z davodu vysoké pevnosti a houZevnatosti nahrazuje polykarbonat v mnoha
pripadech pouziti skla, akrylatu ¢i PVC. Desky je mozZno ohybat za studena.

V pfipadé rekonstrukci prosklivacich systémld znamena pouziti dutinkového
polykarbonatu vyrazné uspory energie. Ze statického hlediska je velkou
vyhodou jeho nizka hmotnost.



3 Sortiment polykarbonatovych desek DEKTRADE

3.1 Druhy polykarbonatovych desek

Spole¢nosti ARLA Plast s.r.o. a ARLA Plast AB vyrabi Siroky sortiment
polykarbonatovych desek raznych struktur, uprav, barev a rozméra.

Z tohoto velkého mnozstvi DEKTRADE a.s. standardné dovazi typy desek
uvedené v nasledujicich kapitolach rozdélenych podle jednotlivych vyrobcu.

3.1.1 Kompaktni (pIné) desky

Spolec¢nost ARLA Plast vyrabi zakladni 4 typy plnych prisvitnych
polykarbonatovych desek.

MAKROCLEAR

V zakladni verzi pIné Ciré polykarbonatoveé desky bez UV ochrany. Ve verzi
MAKROCLEAR FR se zvy$enou pozarni odolnosti. Dale je mozna uprava
Anti Reflex a textury povrchu ICE™, TEX™ a grain 35.

MAKROLIFE
PIné cCiré polykarbonatové desky s koextrudovanou UV ochranou. Je mozna
Uprava Anti Reflex a textury povrchu ICE™, TEX™ a grain 35.

COLORADO

V zakladni verzi plné barevné prusvitné polykarbonatové desky bez UV
ochrany. Ve verzi COLORADO UV s koextrudovanou UV ochranou. Je
mozna Uprava Anti Reflex a textury povrchu ICE™, TEX™ a grain 35.

SAPHIR

PIné &iré i barevné prusvitné polykarbonatové desky, s jednostrannou nebo
oboustrannou tvrzenou vrstvou zvySujici odolnost proti prirazu, obrusu,
chemikaliim a graffitti a rovnéz zaijistujici UV ochranu. Je mozZna uprava
textury povrchu ICE™, TEX™ a grain 35.



3.1.2 Dutinkové desky

MULTICLEAR BOX

V zakladni verzi prisvitné dutinkové polykarbonatové desky s
koextrudovanou UV ochranou s ortogonalni strukturou (viz kapitola 3.2) ve 3
barevnych provedenich. Dale jsou mozné upravy HAMMER FINISH (textura,
u desek od tl. 8 mm), NO DRORP (uprava omezujici odkapavani kondenzatu)
a SOLAR CONTROL GREY (snizena propustnost infraerveného zareni).

MULTICLEAR STRONG

V zakladni verzi prasvitné dutinkové polykarbonatové desky s
koextrudovanou UV ochranou s diagonalni strukturou (viz kapitola 3.2) ve 3
barevnych provedenich. Dale jsou mozné upravy HAMMER FINISH (textura,
u desek od tl. 8 mm), NO DROP (uprava omezujici odkapavani kondenzatu)
a SOLAR CONTROL GREY (snizena propustnost infraerveného zareni).

MULTICLEAR LIGHT

V zakladni verzi prisvitné dutinkové polykarbonatové desky s
koextrudovanou UV ochranou s diagonalni strukturou (viz kapitola 3.2) ve 3
barevnych provedenich. Dale jsou mozné upravy HAMMER FINISH (textura,
u desek od tl. 8 mm), NO DROP (uprava omezujici odkapavani kondenzatu)
a SOLAR CONTROL GREY (snizena propustnost infraCerveného zareni).

4 Vlastnosti polykarbonatovych desek DEKTRADE

4.1 Mechanické vlastnosti

Polykarbonatové desky DEKTRADE se vyznacCuji velmi dobrymi
mechanickymi vlastnostmi. VyznaCnym ukazatelem je razova pevnost
charakterizujici chovani desek pfi dynamickém zatizeni (dopadajici téleso).
Polykarbonatové desky dosahuji az 200-krat vySSi odolnosti neZli sklo.
Velkou prednosti je i to, Ze mechanické vlastnosti jsou pfi zménach teploty
priblizné neménneé.

Pfi poSkozeni desek nedochazi k tfisténi, takze nehrozi zranéni stfepinami.

Odolnost desky MULTICLEAR 10 BOX proti vertikalnimu razu byla ovérena
zkouskou dle CSN EN ISO 6603-1: Plasty - Stanoveni chovani tuhych plastl
pfi viceosém razovém namahani - Cast 1. Neinstrumentovana razova

zkousSka, deklarovana hodnota odolnosti desky proti vertikalnimu razu je
min. 40 J.



4.2 Teplotni roztaznost

Teplotni roztaznost polykarbonatu je stejné jako u vétSiny plastl pomérné
vysoka. Hodnota soucinitele teplotni roztaznosti je 0,065 mm/mK. PFfi pouziti
desek ve vnéjSim prostfedi v naSich klimatickych podminkach je nutno
pocitat s délkovou roztaznosti 3 mm/m’ v obou smérech.

4.3 Optické vlastnosti

Optické vlastnosti charakterizuje pfedevsim soucinitel propustnosti svétla
udavany v %. V pfipadé Cirych desek se propustnost pohybuje v rozmezi
45 — 84 %. V pfipadé nejméné propustnych opalové zbarvenych ¢&i typU
MULTICLEAR SOLAR CONTROL se propustnost pohybuje v rozmezi
60 — 5 %. Podrobnéjsi hodnoty jsou uvedeny v technickém listu
Polykarbonatové desky DEKTRADE v tabulce 1.

Z grafu 1. je patrné, Ze desky propoustéji pfevazné Cast spektra viditelného
a infraterveného svétla.
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Graf 1. Propustnost v zavislosti na vinové délce zareni pro desku



4.4 UV stabilita

Stejné jako u vétSiny plastl dochazi v disledku nepfiznivého UV zareni
k degradaci polykarbonatové hmoty. Z tohoto divodu jsou polykarbonatové
desky DEKTRADE opatfeny na obou nebo na vngjSi strané vrstvou UV
ochrany uc€inné zabranujici negativnim a¢inkim zafeni na material.
Ochranna vrstva je na desku aplikovana koextruzi béhem vyroby desky.

V prubéhu 10ti let dochazi ke zhorSeni optickych vlastnosti desek s UV
ochranou pouze 0 3 %.

UV ochrana brani rovnéz pronikani Skodlivého ultrafialového zarfeni do
interiéru.

JelikozZ je ochranna UV vrstva u nékterych polykarbonatovych desek pouze
na jedné strané desky, je nutno pfi instalaci téchto desek dbat na spravné
uloZeni do konstrukce. Strana s UV ochranou je opatfena ochrannou folii s
potiskem.

UPOZORNENI: Kompaktni (plné) desky MACROCLEAR nejsou opatfeny
ochrannou UV vrstvou, nejsou urCeny k aplikacim v exteriéru.

4.5 Tepelnétechnické vlastnosti

Polykarbonatové desky jsou charakteristické vynikajicimi tepelné izolacnimi
vlastnostmi.

Prostup tepla deskou pfi ur€itém rozdilu teplot na vnéjSi a vnitfni strané je
charakterizovan soucinitelem prostupu tepla U.

Soucinitel prostupu tepla zavisi na tloustce desky a poctu dutinek. Hodnoty
soucinitele prostupu tepla jsou uvedeny v technickém listu Polykarbonatové
desky DEKTRADE v tabulce 1.

Dalsim vyznaCnym ukazatelem ktery charakterizuje tepelné chovani desek
je celkova propustnost slune¢niho zafeni g [%] . Tato hodnota charakterizuje
miru pronikani tepelného zareni do objektu.

JelikoZz se polykarbonatové desky vyznacuji dobrymi tepelné izolacnimi
vlastnostmi a nizkou propustnosti dlouhovinného infraCerveného zareni
(viz. graf 1.), maze v nékterych pfipadech dochazet ke vzniku nezadouciho
sklenikového efektu — zafeni pronikajici do interiéru ohfiva vnitfni
konstrukce, které vydavaji dlouhovinné tepelné zareni, které je v interiéru
zadrzovano. V pfipadé, Ze tento jev je nezadouci, je nutné pouzit desky
S nizSi propustnosti zareni.



4.6 Akustické vlastnosti

Akustické vlastnosti konstrukce zavisi nejen na typu desek, ale i na zpusobu
uloZzeni v obvodové konstrukci.

Hodnoty vazené vzduchové neprlzvucnosti nékterych typd desek jsou
uvedeny v technickém listu Polykarbonatové desky DEKTRADE v tabulce 1.

4.7 Chemicka odolnost

Polykarbonatové desky DEKTRADE se vyznaCuji pomérné vysokou
chemickou odolnosti.

Odolnost vadi chemikaliim zavisi kromé koncentrace a slozeni pUsobicich
latek také na teploté a mechanickém namahani desky.

Polykarbonatové desky odolavaji nasledujicim skupinam latek:
e anorganické soli,
e alkoholy (vyjma metanolu),
e oleje a mazadla (silikonovy, parafinovy a motorovy olej),
e organické a anorganické kyseliny.

Plasobeni agresivnich chemickych slouéenin se projevuje pFedevSim
zménou barevnosti polykarbonatu (Zloutnuti, zakaleni), vznikem trhlin,
méknutim Ci rozkladem.
Mezi latky, kterym polykarbonat neodolava, patri predevsim:
e metylalkohol,
aromaticka rozpoustédia,
zasady,
aminy, Cpavek,
aldehydy, ketony a estery.

4.8 Teplotni odolnost

Pouziti polykarbonatovych desek DEKTRADE je mozné v rozmezi teplot -40
az +110°C, kratkodobé az +140 °C.

Polykarbonat je tedy vyrazné odolng€jSi neZli jiné plasty pouzivané jako
prusvitné vypiné (PVC, PMMA).

Prednosti polykarbonatovych desek je i to, Ze se mechanické vlastnosti pfi
zvysené teploté pfilis nemeéni.



4.9 Pozarneé technické vlastnosti

Polykarbonatové desky DEKTRADE se vyznacuji v porovnani s jinymi plasty
vysokou pozarni odolnosti.

Desky MULTICLEAR:

e Desky MULTICLEAR jsou z hlediska normy CSN EN 13 501 Pozarni
klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb hodnoceny jako
material tfidy reakce na ohen B.

e Z hlediska hodnoceni dle CSN 73 0865 - Hodnoceni odkapévani hmot
z podhledd stropt a stfech nedochazi k odkapavani a opadavani
hoficich i nehoficich hmot.

Sifeni plamene po povrchu charakterizuje dle CSN 73 0863 Stanoveni
Sifeni plamene po povrchu index Sifeni plamene is. Zjisténa hodnota indexu
is je nejvyse 0 mm/min.
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5 Prislusenstvi k polykarbonatovym deskam
DEKTRADE

Montaz desek je mozné provést celou fadou profilu.

1

8 9 10

Schéma 1. Priklady pfisluSenstvi polykarbonatovych desek

Hlinikové spojovaci profily (1, 2, 3)

Tyto hlinikové profily I1ze pouzit pro vSechny tloustky desek. Tésnost mezi
deskou a profilem se zajistuje pryZzovym tésnénim.

Profil je tvofen dvéma Castmi. Spodni profil podpira desku a je uloZzen na
nosné konstrukci (2). Horni upeviovaci profil (1) zajiStuje pfipevnéni desky
svérnym tlakem a aktivuje tésnéni, ukoncéuje se koncovkou (3).

Upevnovaci ter€iky (knofliky) (4)

Specialni pfipevhovaci prvky, které jsou opatfeny tésnénim. PouZivaji se pro
bodové pfipevnéni desek.

11



Ukoncéovaci polykarbonatovy profil (5)
Jednoduchy profil tvaru U pro ukonCeni okapni hrany, slouzi jako ochrana
ukonCovaci pasky.

Hlinikovy ukoncéovaci profil (6, 7)
Nasazovaci profil pro ukonCeni desky na okapni hrané. Zaroven ztuzuje
spodni hranu desky a chrani ukon€ovaci pasku.

Polykarbonatovy spojovaci profil (8)

Spojovaci profil se pouziva predevsim k napojeni desek v pfipadé, Ze spoj je
podlozen podporou. Profil zajiStuje vzajemné spojeni a tésnost mezi
deskami. Profil neni nosny.

Pryzové tésnéni k Al profilim (9)
Pryzové tésnéni urCené pro hlinikové spojovaci profily.

Spodni pryzovy profil (10)
Spodni pryzovy profil, Sife 60 mm.

Prachotésna Al paska

Paska slouzi k uzavirani dutinek desek. Brani pronikani necistot, hmyzu a
vlhkosti do dutinek desky. Pasku doporuc€ujeme pfekryt ochrannym profilem
(Al nebo PC).

Paska se dodava v rolich Sirky 25 nebo 38 mm.

Prachotésna ventila¢ni paska

Paska slouzi k uzavirani dutinek desek. Brani pronikani necistot a hmyzu do
dutinek desky. Paska je difuzné propustna. Pasku je nutné prekryt
ochrannym profilem (Al nebo PC).

Paska se dodava v rolich Sifky 25 nebo 38 mm.

Samolepici pénova paska

Muze nahradit spodni €¢ast nenosného spojovaciho hlinikového profilu (2).
Pouziti je mozné pouze v pripadé, ze podkladni nosna konstrukce vyplné je
ocelova.

Pénova paska se dodava v tloustce 3 mm a Sirkach 20, 30 a 60 mm. Délka
pasky je 30 m.

DC neutralni silikon transparentni

Neutralni silikonovy tmel chemicky kompatibilni s polykarbonatem.
Silikonovy tmel je dodavan v kartuSich o objemu 310 ml.

12



UERBLIALL @l REURL UKONCOVACI Al PROFIL
ZAVITOTVORNY $ROUB ~

EPDM TESNENS
PC DESKA

PC DESKA
UKONCOVACT PASKA

PODKLADNI Al PROFIL

Z&VITOTVIORNY SROURB
SPOJOVACI PC PROFIL

%, PC DESKA

\NDSN‘? OCELOWVY PROFIL

UPEWRNOVACT Al PROFIL

EPDM TESMNENI

@m UkONCOwVACI PASKA
J—L L= \
] PC DESKA

PENOVA PASKA

PC DESKA

UkONCOvACD PC PROFIL

OCELOVY UZavRENY PROFIL

Schéma 2. Priklady pouziti pfisluSenstvi polykarbonatovych desek
(Ocelové a dfevéné konstrukce musi byt opatfeny ochranou proti degradaci)
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6 Navrhovani konstrukci z polykarbonatovych desek
DEKTRADE

Navrh ,proskleni® z polykarbonatovych desek je syntézou statickych,
optickych, tepelné technickych a akustickych poZzadavku.

Zasadnim pozadavkem je pfedevSim staticka stabilita desky jak z hlediska
unosnosti, tak i z hlediska deformace.

Volba typu desky je zavisla i na tepelné-technickych pozadavcich.

Optické pozadavky je mozné zohlednit jak volbou struktury desky, tak
predevsim jejiho zbarveni.

6.1 Navrh z hlediska statickych pozadavku

Volba typu, tloustky a struktury polykarbonatové desky zavisi na zatizeni a
na zpusobu uloZeni desky.

V praxi je nutno uvazovat predevSim zatizeni vétrem a snéhem. Desky
nesmi byt v pribéhu montaze zatizeny napfiklad jinym materidlem nebo
pohybem osob. Pro pohyb osob je nutné polozit pres desky roznaseci
profily.

Vypodet zatizeni se provadi dle norem CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich
konstrukci nebo CSN EN 1991-2 Zasady navrhovéni a zatizeni konstrukci.
Céast 3. Zatizeni snéhem a Cast 4. Zatizeni vétrem.

6.1.1 Dutinkové desky

Dutinkové polykarbonatové desky mohou byt uloZzeny nékolika rdznymi
zpusoby, které vyrazné ovliviuji zpusob namahani a unosnost desky:

Ctyfstranné ulozeni, pfima deska,

dvoustranné ulozeni s podélnymi podporami,
Ctyfstranné ulozeni, deska ohybana za studena,
Ctyfstranné ulozeni bez dalSiho zatizeni.

Ctyfstranné ulozeni desek

Pfi uloZeni desky na vSech Ctyfech stranach zavisi unosnost nejen na Sifce
podpor ve sméru dutinek A, ale i na vzdalenosti podpor v druhém sméru B
(MULTICLEAR, tabulky 1, 2). Ulozeni desek musi byt v souladu
s montaznimi zasadami uvedenymi v kapitole 8.

Tento zpusob uloZeni se nejCastéji pouziva v pfipadé zaskleni svislych
plastd, sedlovych a pilovych svétlikd.

14



Schéma 3. Priklad Ctyfstranného ulozeni desek

Tabulka 1. Vzdalenost podélnych podpor A pfi Ctyfstranném ulozeni desek
MULTICLEAR BOX [mm]

Vzdalenost B Zatizeni  [N/m?
[mm] 500 | 600 | 700 800

MULTICLEAR BOX 6 (roztec 6)
1000 2650 2200 1950 1850
1500 1600 1280 1080 950
2000 1100 850 680 580
2500 900 650 500 410
3000 800 550 400 320

MULTICLEAR BOX 6 (roztec¢ 10)
1000 2700 2280 2000 1850
1500 1550 1200 1000 880
2000 1100 820 650 550
2500 910 650 490 390
3000 800 540 400 310

MULTICLEAR BOX 8
1000 3250 2300 2050 1700 1170
1500 1950 1180 1000 780 520
2000 1420 800 650 480 320
2500 1180 610 490 350 220
3000 1050 510 400 280 170
MULTICLEAR BOX 10

1000 4350 3000 2700 2220 1600
1500 2550 1580 1300 1050 700
2000 1950 1080 880 650 420
2500 1650 880 680 450 300
3000 1520 750 580 380 250
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Tabulka 2. Vzdalenost podélnych podpor A pfi ¢tyfstranném ulozeni desek

MULTICLEAR STRONG [mm]

Vzdalenost B Zatizeni  [N/m?]
[mm] 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200
MULTICLEAR STRONG 10
1000 3100 2300 2100 1900 1350
1500 1750 1150 1000 900 600
2000 1200 750 620 550 350
2500 920 550 450 390 270
3000 800 450 380 300 200
MULTICLEAR STRONG 16
1000 6250 4250 3800 3500 2500
1500 3700 2300 1900 1650 1200
2000 3000 1650 1300 1100 750
2500 2750 1280 1050 850 550
3000 2600 1200 950 750 420
MULTICLEAR STRONG 20
1000 12200 8250 7250 6500 4750
1500 7200 4400 3600 3100 2400
2000 5000 3000 2500 2000 1500
2500 4000 2380 1900 1550 1150
3000 3400 2000 1550 1220 900
MULTICLEAR STRONG 25
1000 14100 10250 9000 8000 6000
1500 7500 5100 4250 3600 2900
2000 5100 3250 2750 2400 1750
2500 4000 2500 2050 1700 1200
3000 3400 2050 1650 1400 1000

Tabulka 3. Vzdalenost podélnych podpor A pfi Ctyfstranném ulozeni desek

MULTICLEAR LIGHT [mm]

Vzdalenost B Zatizeni  [N/m?
[mm] 600 \ 800 | 900 | 1000 | 1200
MULTICLEAR LIGHT
1000 12500 12100 11750 11150 9150
1500 4650 4170 4000 3800 3600
2000 2750 2200 2050 1900 1730
2500 2050 1500 1330 1200 1050
3000 1700 1190 1000 890 750

16




Tabulka 4. Vzdalenost pricnych podpor B pfi Ctyfstranném ulozeni [mm] Tato
tabulka umoznuje odliSny zplisob navrhu &tyfstranné ulozenych desek. V tabulce na
zakladé zjisténého zatizeni a zvolenou vzdalenost podpor A hledame vhodnou kombinaci
tloustky desky a vzdalenosti B. Vzdalenosti A a B odpovidaji schématu 3.

Vzdilenost vzdélenvo’st podpor B
podpor A tloustka desky
6 mm 8 mm 10 mm 16 mm
Pusobici zatizeni 500 N/m?
500 3000 4000 6000 6000
600 2500 3500 4500 6000
700 2000 2200 3500 6000
800 1600 1900 2500 6000
900 1500 1700 2000 4000
1000 1400 1600 1800 2500
1050 1150 1500 1700 2100
1200 - 1300 1600 2000
PUsobici zatizeni 750 N/m?
500 2000 3000 5000 6000
600 1500 2500 4000 5000
700 1300 2000 3000 3500
800 1200 2000 2500 3000
900 1100 1500 2000 2500
1000 1000 1300 1600 2000
1050 900 1300 1600 2000
1200 - 1200 1500 2000
Pusobici zatizeni 1000 N/m?
500 2000 3000 3500 6000
600 1500 2500 2500 5000
700 1200 1500 2000 3000
800 1000 1500 1500 2500
900 700 1200 1200 2000
1000 500 1000 1200 1700
1050 - 1000 1200 1700
1200 - 700 1200 1200
Plsobici zatizeni 1250 N/m”
500 1300 1600 2500 6000
600 1100 1600 2000 5000
700 900 1400 1700 3000
800 900 1500 1500 2500
900 700 1100 1300 2000
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1000 - 800 1000 1600
1050 - 700 900 1600
1200 - - 900 1200
Pusobici zatizeni 1500 N/m?
500 800 2000 3000 4000
600 500 1400 1800 2500
700 350 1200 1300 1700
800 - 1000 1300 1500
900 - 900 1100 1300
1000 - 600 1000 1300
1050 - - 1000 1100
1200 - - 700 900
Pusobici zatizeni 2000 N/m?
500 - 800 1500 2500
600 - 600 1000 2000
700 - 600 700 1500
800 - 500 700 1200
900 - 450 700 1100
1000 - - - 1050
1050 - - - 1050
1200 - - - 700
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Dvoustranné ulozeni desek s podélnymi podporami

V pfipadé dvoustranného ulozeni zavisi unosnost pouze na typu desky a na
vzdalenosti podélnych podpor.
Tento zplsob pfipevnéni se nejéastéji pouziva v pfipadé pristfeskd. Cela
desek jsou zakryta polykarbonatovym nebo hlinikovym ukonCovacim

profilem.

Schéma 4. Dvoustranné ulozeni desek

Tabulka 5. Vzdalenost podélnych podpor A pfi dvoustranném ulozeni desek

MULTICLEAR [mm]
Tloustka desky Zatizeni  [N/m?
[mm] 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600
MULTICLEAR BOX
6 (rozte¢ 6mm) 560 510 - - - -
6 (rozte¢ 10mm) 580 530 - - - -
8 680 610 545 500 - -
10 770 710 660 620 585 550
MULTICLEAR STRONG
10 760 650 570 520 - -
16 1100 1025 960 900 875 830
20 1300 1100 980 890 820 750
25 1300 1300 1150 1050 975 900
MULTICLEAR LIGHT
32 1550 | 890 | 560 | 400 | 300 | -
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Obloukové zaskleni

Polykarbonatové desky DEKTRADE jsou vynikajicim materidlem pro
zasklivani obloukovych konstrukci. Pfi ohybani, které se provadi za studena,
je nutno predevsim zohlednit tloustku desky, ktera urCuje minimalni polomér
zakfiveni, viz kapitola 8.3.

Interpretace tabulky

Navrh desky se provadi dle tabulky 6. Dle zjiSténého navrhového zatizeni a
pozadavku na polomér zakfiveni uréime potfebnou vzdalenost nosnika A.
Alternativné Ize také navrh provést na zakladé znalosti zatizeni a vzdalenosti
pfiénych nosnikl A, kdy ztabulky odelteme prislusny polomér zakfiveni
desky.

Schéma 5. Obloukové zaskleni
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Tabulka 6. Vzdalenost podélnych podpor A pfi obloukovém zaskleni

deskami MULTICLEAR [mm]

MULTICLEAR BOX 6

Zatizeni Polomér ohybu
[N/m?] 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
800 1800 1500 1200 1000 800 750 670
1000 1500 1250 960 820 640 600 -
1200 1250 1000 830 680 580 550 -
1400 1070 900 720 600 - - -
Polomér ohybu
2400 2600 2800 3000 3200 3400 -
800 600 - - - - - -
1000 - - - - - - -
1200 - - - - - - -
1400 - - - - - - -
MULTICLEAR BOX 8
Polomér ohybu
1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
800 1900 1650 1230 1150 980 880 750
1000 1700 1270 1000 920 820 700 -
1200 1300 1060 840 780 700 - -
1400 1100 920 730 680 - - -
MULTICLEAR BOX 10
Polomér ohybu
1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
800 1680 1600 1350 1230 1070 930 880
1000 1380 1280 1120 1000 900 - -
1200 1180 1080 950 840 - - -
1400 1020 920 820 730 - - -
Polomér ohybu
3200 3400 - - - - -
800 830 750 - - - - -
1000 - - - - - - -
1200 - - - - - - -
1400 - - - - - - -
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CtyFstranné ulozeni bez dal$iho pfitizeni

Polykarbonatové desky DEKTRADE mohou tvofit zavéSeny podhled,
uloZzeny na dvousmérném rostu. V tomto pfipadé nejsou desky namahany
zadnym dalSim zatizenim. V navrhu je nutné zohlednit pouze pozadavek na
pruhyb desky v dusledku vlastni hmotnosti. Doporu¢ené zpusoby ulozeni
vyplyvaji z nasleduijicich tabulek.

Schéma 6. Ctyfstranné ulozena deska podhledu

Tabulka 7. Vzdalenost podélnych podpor A pfi poméru stran A = B/A >1,5

[mm]
Tloustka desky Prahyb [mm]
[mm] 5 10 20 30 40
4 600 780 1000 1150 1250
6 800 1000 1200 1300 1400
8 900 1100 1300 1400 1500
10 1100 1250 1450 1550 1650
16 1400 1500 1600 1650 1700
20 1500 1600 1700 1750 1800

Tabulka 8. Vzdalenost podélnych podpor A pfi poméru stran A = B/A <1,5

[mm]
Tloustka desky Prahyb [mm]
[mm] 5 10 20 30 40
4 - 600 1200 1300 1400
6 650 1200 1400 1500 1600
8 1100 1300 1400 1600 1700
10 1300 1450 1650 1750 1850
16 1600 1700 1800 1850 1900
20 1700 1800 1900 1950 2000
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6.1.2 PIné polykarbonatové desky

PIné polykarbonatové desky se do konstrukci vsazuji pfimé ulozené po
Ctyfech stranach.

Ulozeni desek musi byt v souladu s montaznimi zasadami uvedenymi
v kapitole 8.

Navrh tloustky plnych polykarbonatovych desek dle tabulek 9. a 10. je
stanoven s ohledem na maximaini prihyb desky o hodnoté 50mm resp. 1/25
Sifky desky (kratSi rozmér), pfiCemz plati mensi z uvedenych hodnot.

Tento zpusob ulozeni se nejCastéji pouziva v pfipadé zaskleni svislych
plastl, sedlovych a pilovych svétlikii nebo pfistfesku.

Schéma 7. Priklad &tyfstranného ulozeni desek

Priklad navrhu tloustky pIné polykarbonatové desky:
Okrajové podminky: plna deska o rozmérech 1250 x 1600 mm,

zatizeni 1200 N/m?.
Postup navrhu tloustky desky:
1.V tabulce 9 vyhledame soucinitel rozméru pro rozmér shodny nebo
neblize vys$Si zadanému. V daném pfikladé vyhledame pro rozmér 1250 x
1750 mm soucinitel rozméru E.
2.V tabulce 10 vyhledame podle stanoveného soucinitele rozméru a podle
zadaného nebo nejblize vysSiho zatizeni poZzadovanou tloustku plné desky.
V daném prikladé vyhledame pro soudinitel rozméru E a zatiZzeni 1250 N/m?
minimalni tloustku pIiné desky 4mm.
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Tabulka 9. Soucinitel rozméru plnych desek

Sitka [mm]

Délka [mm]
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Tabulka 10. Tloustka plnych desek
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6.2 Navrh z hlediska tepelné-technickych pozadavki

Pozadavky kladené na staveni konstrukce jsou uvedeny v normé
CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-Cast 2: PoZadavky.
Volba typu desky vychazi predevSim z pozadavkl na hodnotu soucinitele

v v

nedochazi ke vzniku kondenzatu na vnitrni strané konstrukce.

Pfi navrhu je tfeba v pfipadé vétSich prosklenych ploch vzit v avahu i
zvySené nebezpeli prehfivani interiéru z divodu pronikani a zadrzovani
tepelného zareni (sklenikovy efekt).

Hodnoceni se provadi posouzenim tepelné stability mistnosti v letnim
obdobi dle normy CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov - Cast 2:
PozZadavky. Vyhodnocuje se nejvySSi denni vzestup teploty vzduchu
v mistnosti AB.imax, NEDO NejvysSi denni teplota v mistnosti B, max. Ve vypoctu
se pouziva celkova propustnost slunecniho zareni g.

V pfipadé velkych prosklenych ploch orientovanych kjihu je vhodné volit
pfedevS§im desky opalové zbarvené, desky MULTICLEAR SOLAR
CONTROL GREY, které nejucinnéji brani pronikani tepla do interiéru.

6.3 Navrh z hlediska optickych pozadavku

Navrhovani proskleni z hlediska pozadavku na denni osvétleni musi zajistit
zrakovou pohodu v interiéru. V navrhu musi byt zohlednény pozadavky
vyplyvajici pfedev§im znorem CSN 73 0580 Denni osvétleni budov.
PozZadavky kladené na osvétlovaci otvory zavisi predevSim na cinnosti
vykonavané v interiéru. Navrh velikosti a rozmisténi osvétlovacich otvoru
vychazi z pozadavkl na nejmensi hodnotu Cinitele denni osvétlenosti D,
rovnomernosti osvétleni a z pozadavku na vylou€eni osInéni. Vnimani svétla
ovliviiuje i barevnost interiéru.

Mira intenzity pronikani svétla do interiéru zavisi jak na strukture desky, tak
pfedevSim na jejim zbarveni. V konstrukcich orientovanych k severu se
nejCastéji pouzivaji Ciré desky, které zajiStuji nejvétSi prostup svétla do
interiéru. V pfipadé, Ze hrozi nebezpeci osInéni (nejCastéji otvory ve sténach
orientovanych na vychod ¢&i zapad a proskleni stfech orientované na jih) je
vhodné volit predevSim desky opalové zbarvené, desky MULTICLEAR
SOLAR CONTROL GREY.
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6.4 Navrh z hlediska akustickych pozadavkii

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisici
akustické vlastnosti stavebnich vyrobkiu — PoZadavky pfedepisuje minimalni
hodnoty vzduchové nepruzvucnosti konstrukci. Pro vypoctové stanoveni
hodnoty vzduchové neprizvuénosti posuzované konstrukce obsahujici
polykarbonatové desky DEKTRADE Ize pouzit hodnoty vazené vzduchoveé
nepruzvucnosti polykarbonatovych desek uvedené v tabulce 1 technického
listu Polykarbonatové desky DEKTRADE.

Nafizeni vlady 502/2000 O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a
vibraci predepisuje nejvySSi povolené hladiny akustického tlaku ve
venkovnim i vnitfnim prostfedi. Pfi vystavbé nového zdroje hluku je
hodnocenym kriteriem ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq2m uréena
2 m pred fasadou chranéného objektu.

ZDROJ HLUKU

CHRANENY OBJEKT

SIRENI HLUKU

HQDNOCENE MISTO
S POZADOVANOU Lysqom

Schéma 8. Hodnoceni akustickych vlastnosti
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7 Preprava a skladovani

Polykarbonatové desky DEKTRADE se skladuji v horizontalni poloze na
paletach nebo na tramcich. Desky by mély byt skladovany v suchém skladu
nebo pod pfistfeSkem.

Na desky by nemélo pusobit pfimé slunecni svétlo, aby nedoslo
k znehodnoceni ochranné folie a jejimu pevnému ulpéni na povrch desky.
Dutiny desek musi byt chranény proti pronikani necistot.

Baliky desek je vhodné chranit svétle zbarvenou plachtou.

Pfi pfepravé je nutné dbat na to, aby desky byly zajistény proti vzajemnému
posunu a nemohlo dojit k poSkozeni povrchu. Dale je nutno chranit hrany
desek proti odstipnuti.

Vzhledem k nizké hmotnosti se desky na kratSi vzdalenost zpravidla
prenaseji rucné. Pfi transportu vétSiho mnozstvi desek jefabem je nutno
ochranit desky tak, aby nedoSlo béhem zvedani k sevfeni vrchnich desek
lany.
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8 Montazni pokyny

8.1 Obecné zasady pro pouziti polykarbonatovych desek
DEKTRADE

Polykarbonatové desky je mozno pouzit pro svislé, Sikmé a obloukové
konstrukce. NejmenSi sklon desek, aby byl zajisStén odtok vody, by mél
byt nejméné 5°.

Dutinky doporuCujeme orientovat ve smeéru spadu, aby v pfipadé
kondenzace vihkosti v dutiné mohlo dojit k odtoku kondenzatu.

Pri pokladce desek s jednostrannou UV ochranou je nutné dbat na to,
aby byla deska orientovana stranou s UV ochranou smérem
k exteriéru. Ochranna folie, ktera je na povrchu s UV ochranou se odstrani
tésné po montazi desek. Folie by méla byt odstranéna co nejdfive, aby
nedoslo k pevnému ulpéni folie k povrchu desky vlivem slunecniho zareni.

8.2 Podpurné konstrukce

Polykarbonatové desky nesmi byt polozeny pfimo na konstrukci aby nedoslo
k mechanickému poskozeni desek. Desky musi byt podlozeny pruznymi
podlozkami, napfiklad z EPDM, nebo pénoveho polyetylénu. Tésnici pasky
Z jakéhokoliv mékceného PVC nejsou pfipustné.

8.3 Upravy desek

Rezani

Desky je mozné fezat ru€ni, kotouCovou nebo prfimocarou pilou. Pila by méla
mit jemné zuby, aby nedochazelo k odlamovani polykarbonatu. Pfi fezani
desek ruéni nebo pfimocCarou pilou je vhodné desky pevné upnout, aby
nedochazelo k vibracim.

V pfipadé fezani tenkych desek je mozné pouzit ostry nz.

Rezna hrana musi byt zbavena vech otfept, dutinky by mély byt zbaveny
pilin, napfiklad vysavacem nebo stlacenym vzduchem.

Vrtani

Vrtani se provadi elektrickou nebo rucni vrtackou s vrtakem na kov. Desku je
nutné v misté vrtani podepfit. Velikost vrtdku musi byt vétsi nez je primér
prostupujiciho prvku, aby byla zohlednéna teplotni roztaznost materialu.
Doporucuje se velikost otvoru vétsi o 50 %. Vzdalenost otvoru od okraje
desky by neméla byt mensi nez 40 mm.
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Ohybani desek

Desky z dutinkového polykarbonatu je mozné ohybat za studena. Ohybani je
pfipustné pouze ve sméru dutinek. Pfi ohybani nesmi byt prekroCeny
minimalni poloméry ohybu, jinak by mohlo dojit k vzniku nepfiznivych napéti
a nasledné destrukci desky.

Hodnoty nejmensich polomért ohybu jsou uvedeny v tabulce 1 technického
listu Polykarbonatové desky DEKTRADE.

Tésnéni cel desek

Rezy desek napfi¢ dutinkami je potfeba uzavfit. Ut&snéni brani pronikani
necCistot a hmyzu do dutin. Pro utésnéni se pouzivaji hlinikové a ventilacni
pasky (viz. Kapitola 5).

Pasku je nutné umistit tak, aby po osazeni krycich list byla zakryta.

V pfipadé béznych podminek se doporuCuje provést tésnéni vyse umisténeé
hrany pomoci prachotésné pasky s Al folii a utésnéni spodni hrany
prachotésnou ventilacni paskou.

Je-li v interiéru suché prostfedi, nebo vysoka prasnost je vhodné utésnit oba
konce Al paskou.

8.4 Osazeni prosvétlovaci vyplné

Osazeni polykarbonatovych desek je mozné provést nékolika rdznymi
zpusoby:

e upevnovacimi profily s EPDM tésnénim,

e upevnénim do vytmelené spary,

e Dbodoveé upevnéni terCiky.

Pfi montazi prosvétlovacich vyplni je nutné dbat, aby deska byla uloZena
nejméné 20 mm pod upeviovacim profilem. Nejmensi hloubka uloZeni je
nutno ulozeni desky zvétSit o vzdalenost A, aby byla vykompenzovana
deformace desky. Orientacné Ize pocitat cca 3 mm na 1 m Sifky desky.
Zaroven je nutné desku ulozit tak, aby nejméné jedna délici pficka dutinky
byla zasazena pod pfitlachou listou — viz schéma 9.
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SPRAVNE CHYBNE

Schéma 9. Spravny zpusob uloZeni desky (vlevo) a chybné uloZeni (vpravo).

Osazeni desek pomoci upeviovacich profilu je nejjednodussi a nejCastéji
pouzivany zpUsob montaze polykarbonatovych desek. Konstrukce je tvofena
nosnym podkladnim profilem (ocelovy nebo hlinikovy profil). Profil je opatfen
tésnicimi paskami, nebo pryZovym tésnénim. Na tuto konstrukci jsou
uloZzeny desky, které jsou pripevnény upevhovacimi profily s pryzovym
tésnénim.

Tésnéni tmelem se pouziva predevSim pfi rekonstrukcich, kdy jsou
nahrazovany sklenéné vyplné polykarbonatovymi. Deska musi byt uloZzena
tak, aby byla umoznéna jeji dilatace. Tésnéni musi zajistit vodotésnost spoje
i béhem dilataénich pohybu desky.

Na nosny profil se nejprve nalepi tésnici paska, pak se uloZi deska a
pripevni  pfitlacné listy stésnici paskou. Poté se spara mezi
polykarbonatovou deskou a profilem vyplni tmelem.

Tésnici tmel nesmi byt chemicky agresivni vici polykarbonatu, proto
doporuCujeme pouzit ovéfeny systémovy DC silikonovy tmel .

Priklady tohoto zpUsobu tésnéni jsou uvedeny ve schéma 10.

Upevnéni desek terCiky s pryzovou podlozkou je dalSi moznosti upevnéni
desek. Pfi vrtani je nutné vyvrtat vétsi otvor nez je pramér upeviovaciho
prvku (o 50 %, minimalné vSak 4 mm), aby byla umoznéna dilatace desky.
Tento zpusob je mozné pouzit pouze v pripadé zaskleni kde nehrozi velka
expozice vodou (napf. svislé plochy). V pfipadé, Ze se tento zpusob
upevnéni pouZzije pro konstrukce s nizkym sklonem, muze dojit k pronikani
vody do dutinek desky a naslednému rustu fas v dutinkach.
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Schéma 10. Zpusoby osazeni prosvétlovacich desek : Osazeni desek
pomoci upeviiovacich Al profild s EPDM tésnénim (vlevo), osazeni desek do
dfevéného ramu s tésnénim z tmelu (vpravo), osazeni vyplné na ocelovy
profil T s pfitlacnymi prvky z profild L a t€snénim z tmelu (dole). Tmel musi
byt vhodny pro styk s polykarbonatem.

8.5 Udrzba desek

Povrch polykarbonatovych desek neni zpravidla nutné nijak udrzovat. Pouze
v pfipadé velmi prasného prostfedi je vhodné 2x do roka desky omyt
mydlovou vodou. Pouzivame pouze mékkou houbu nebo latku. Béhem
omyvani je nutny dostatek vody, aby nedoslo k poskrabani desky hrubymi
necistotami.

Povrch desek nesmi byt omyvan saponaty, benzinovymi Cistidly apod.
Nepfipustné je rovnéz povrch desek mechanicky Cistit Skrabkami, draténymi
kartaci, draténkami, Ci jinymi ostrymi predmety.
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9 Priklady aplikaci

9.1 Pristiresky

V souCasné dobé se uplatiiuje polykarbonat na vytvoreni rdznych krytych
pergol, pristreSkl a markyz. Nosna konstrukce téchto architektonickych
prvkl je zpravidla ocelova, pfitlaéné listy jsou nej¢astéji z hliniku. Odvodnéni
Sikmych ploch je zpravidla zajiSténo volnym odkapem vody z okapni hrany,
nebo do okapu, ktery muze byt soulasti konstrukce. Do konstrukci
pFistfeSku je mozné osazovat polykarbonatové desky s jednostrannou UV
ochrannou, je li vylouCeno vystaveni desek UV zafeni zobou stran
(orientace pfistfeSku vUci sluneénimu zafeni — nizky horizont, odraz apod.).
Pokud neni pfedem znam rozsah vystaveni polykarbonatové desky
sluneCnimu zafeni, je vhodné do konstrukci pfistfeSki osazovat
polykarbonatové desky s oboustrannou UV ochranou.

Priklad feSeni je uveden na schématu 11.
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0 J
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EPDM TESNEN
"""""""""""" PC DESKA
PENOVA PASKA
OCELOVY UZAVRENY PROFIL
Schéma 11. Ukonceni obloukového pristfeSku na okapni hrane.

Typicky fez Zzebrem.
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9.2 Svétliky

Sirokého pouziti dosahuje aplikace polykarbonatovych desek pfi realizaci
riznych typu svétlikovych systému. NejvétSi podil zaujimaiji svétliky sedlové
a v posledni dobé predevsim svétliky obloukove.

Svétliky obloukové maji pfedevSim vyhodu v mensi ploSe, ktera je
v kontaktu s exteriérem, coz znamena mensi tepelné ztraty svétlikem.
Nezanedbatelnym faktem je i uspora vlastniho materialu — odpada nutnost
feSeni spoje zeber ve hiebenu a kryti spary ve hiebenu.

Sveétliky kromé osvétleni prostoru mohou pinit i funkci vétrani, pfipadné
mohou zajistovat odvod koufe pfi pozaru.

Materialové lIze rozliSit svétliky ocelove, hlinikové a kombinace oceli a
hliniku.

Nevyhodou ocelovych svétliku je pfedevsSim nutnost ochrany povrchu natéry,
které je nutno pravidelné obnovovat. Prednosti je naopak vySSi pevnost a
houzevnatost ocele umoznujici preklenuti vétSich rozponu a pfizniveéjsi
cena.

Casto se tedy uplatriuje kombinace obou material(i — nosna konstrukce je
z ocelovych profilh a deska je upevnéna hlinikovymi profily s EPDM

tésnénim.

Konstrukce svétliku se obecné sklada z patniho profilu, ktery je ulozeny na
vyvySené konstrukci stfechy — obrubé. Do patniho profilu jsou nasazena
nosna zebra, ktera podpiraji vlastni polykarbonatové desky. Poloha desek je
zajisténa upevinovacimi liStami.

Bézné typy svétliki umozniuji zakryti rozpont do 6,5 m.
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9.2.1 Priklad montaze ocelového obloukového svétliku
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Schéma 12. Vodorovny fez zebrem.
Svisly fez napojenim svétliku na obrubu.
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Schéma 13. Svisly fez napojeni obloukové plochy na &elo svétliku.
Napojeni Cela svétliku na obrubu.
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Foto 2. Nosna zebra.
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Foto 3. Kryci profily.

Foto 4. Odkapova hrana svétliku.
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Foto 5. Konstrukce c¢ela svétliku.

Foto 6. Pohled na dokoncCeny svétlik.
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9.2.2 Priklad rekonstrukce ocelového sedlového svétliku
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Schéma 14. Vodorovny fez zebrem.
Hreben.
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Schéma 15. Okapni hrana svétliku.
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Schéma 16. Svisly fez napojeni obloukové plochy na Celo svétliku.
Napojeni Cela svétliku na obrubu.
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Foto 8. Detail hfrebene.
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Foto 9. UkoncCeni Celni stény u okapni hrany.

Foto 10. Pohled na &elni sténu svétliku.
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Poznamky:
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Poznamky:
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Poznamky:
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